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Pt-pitoisuuksia Tulppion tutkimusalueelle kairatuista reistä. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 13/MML/09 ja Logica Suomi Oy). 
Pt contents in drill core samples from Tulppio area. (Basemap @ National Land Survey of Finland, license no. 13/MYY/09 and Logica Suomi Oy) 
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Pt- ja Pd-pitoisuuksia rei’issä R319-321. (Maksimi Pt R320:ssa 0.91 ppm ja Pd 0.62 ppm) 

Pt- and Pd contents in drill cores R319-321. (Maximum Pt 0.91 ppm and Pd 0.62 ppm in R320)  
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Pt-ja Pd-pitoisuuksia rei’ässä R326. (Pitoisuus ppm:a) 
Pt- and Pd contents [ppm] in drill core R326. 
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Pt-ja Pd-pitoisuuksia rei’ässä R325. (Pitoisuus ppm:a)  
Pt- and Pd contents [ppm] in drill core R325. 
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Ni- ja S-pitoisuuksia rei’issä R319-321. (Maksimi Ni R320:ssa 5330 ppm) 
Ni- and S contents [ppm] in drill cores R319-321. (Maximum Ni 5330 ppm in R320) 
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Ni- ja S-pitoisuuksia rei’ässä R326. (Pitoisuudet ppm:a.) 
Ni- and S contents [ppm] in drill core R326. 
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Ni- ja S-pitoisuuksia rei’ässä R325. (Pitoisuudet ppm:a.) 
Ni- and S contents [ppm] in drill core R325. 
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Pd- ja MgO-pitoisuuksia rei’issä R316-317. (Pitoisuudet ppm:a.) 
Pd- and MgO contents [ppm] in drill cores R316-317. 
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